Top Info

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec®

Viessmann erweitert das Hygienepaket seiner
Kahlzellen durch eine Pulverbeschichtung fur
alle Innen- und AufRenoberflachen von Wand-,
Boden- und Deckenelementen. Die antimikro-
bielle Beschichtung SmartProtec® ist standard-
maRig bei allen Viessmann Tecto Standard
Plus Kuhlzellen erhaltlich.

Bei den Produkttests bewies SmartProtec®
eine hervorragende Leistung und bekampfte
noch einmal 20 Prozent mehr mikrobielle
Stamme als die vorherige Beschichtung.
SilverProtec®, welche bereits sehr gute anti-
bakterielle Eigenschaften aufweisen konnte.

SmartProtec® bleibt innerhalb der Beschich-
tung fur die gesamte Lebensdauer der
Kihlzelle erhalten, schitzt die Umwelt und
verbessert die hygienischen Eigenschaften
der Produktoberflachen.
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Wirkungsweise

B SmartProtec® wirkt Uber phy-
sikalische Eigenschaften:
Der Wirkstoff verandert
die Oberflacheneigen-
schaften Uber:

- den PH-Wert

- die Oberflachen-
spannung

- die Polaritat

B Diese Eigenschaften beein-
flussen die Oberflache der-
art, dass sich darauf keine
Biofilme bilden kénnen

B Bakterien und Pilzen wird
somit der Lebensraum ent-
zogen und sie sterben ab

B SmartProtec® erzielt durch
die Anderung der Wirkungs-
weise eine Erhohung der
Wirksamkeit. Es wirkt nicht
nur antibakteriell, sondern
auch antimikrobiell

B Flr SmartProtec® wurde
auch eine Wirksamkeit
gegen Schwarzschimmel
(Apergillus Niger) nachge-

wiesen
Von Experten empfohlen Die Pulverbeschichtung SmartProtec® wurde auf ihre antimikrobielle Aktivitat und Wirksamkeit
Der Bundesverband der nach JIS Z2801-2006 ISO/CD 22196/2007 getestet.
Lebensmittelkontrolleure : : - - : : : :
Deutschlands e.V. kiimmert Bakterientyp Mit Antibakteriellem Mit Antlbakterlgllgm Wirk-
sich als staatliche Institution Wirkstoff stoff und 50 Reinigungszy-
insbesondere um den Bereich klen
der Lebensmitteliberwachung R* R*
in der Gastronomie. Im Zuge
der Einflhrung unserer antimi- Escherichia coli R> 3,76 R> 3,75
krobiellen Pulverbeschichtung
erhielt die Viessmann Kuhlsy- Staphylococcus metylcilien R > 4,23 R>4,23
steme GmbH vom Bundesver-
band der Lebens-mittelkontrol- o
leure Deutschlands e.V. eine Salmonella enteritidis R>4,49 R> 3,92
Empfehlung.
Pseudomonas aeruginosa R> 5,98 R> 3,99
Listeria monocytogenes R> 3,54 R> 3,54
Aspergillus Niger R > 3,00 R > 3,00

* Logarithmische Reduktionsrate
Hinweis: Zudem wurde eine Referenzplatte aus Glas, die eine inerte Oberflache darstellt, mit untersucht.
Hier war keine Reduktion der Bakterien zu beobachten.
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